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На рисунке дана «балка». Её длина 5000 мм. Толщина металла 16 мм. Изделие изготовлено из стали марки 20. Обратите, что произошло с балкой после сварки при неправильной технологии ведения работ. Это для вас пример, вы написали неправильный тех. процесс. Сварщик сварил по вашей технологии, в результате брак. Поэтому составляйте правильный тех процесс. Обратите внимание, что толщина металла 16мм, швы 5000мм. Какие приспособления необходимы, чтобы балка была ровная.



Практическая работа. 

 Название. «Составить технологический процесс изготовления сварных балочных конструкций»
Цель. Формирование профессионально-практических знаний, необходимых в производственно -  технологических процессах при изготовлении балочных конструкций.
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Ход работы: 

1. Дать характеристику изделия, исходя из принципов классификации сварных конструкций.
1. Дать полную характеристику стали, её свариваемость.
1. Подобрать сварочные материалы и обосновать их выбор. 
1. Обосновать выбор оборудования и приспособлений.
1. Подобрать режимы сварки.
1. Описать требования к подготовке металла под сварку.
1. Описать, какой способ сборки применяли и почему?
1. Техника и технология сварки  ( положение сварки, протяжённость швов, катет швов, меры предупреждений деформаций, способы наложения швов)
1. Меры по предупреждению образования дефектов.

По итогам работы сформулируйте вывод.
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